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内容概要

　　《质子交换膜燃料电池扩散层物性分形表征方法及其应用》紧密结合当前质子交换膜燃料电池的
研究热点，对电极重要组成部分——气体扩散层微结构表征、建模及其物性参数预测技术的研究现状
进行了较为详尽的分析和总结。
全书共分为7章，主要内容包括绪论、气体扩散层分形特性试验分析、气体扩散层分形微观表征、气
体扩散层渗透率预测建模、气体扩散层有效热导率预测建模、气体扩散层有效扩散系数预测建模和多
尺度关联仿真。
 《质子交换膜燃料电池扩散层物性分形表征方法及其应用》可供从事能源、动力、化工、材料、物理
、电子、农业等领域的科技工作者和工程技术人员使用，也可供高等院校相关专业师生参考。
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