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内容概要

本书对建筑工程中的混凝土结构工程、砌体结构工程、钢结构工程、地基基础工程、防水工程以及桥
梁工程、道路工程中经常出现的质量缺陷和事故进行分析与研究。

全书共分9章。
第1章为绪论，介绍了土木工程的质量特性、质量缺陷事故的概念、造成缺陷事故的原因以及质量事
故分析过程和应遵循的原则。
第2～8章分别系统地分析、讨论各类工程结构的质量缺陷、质量控制要点、产生相应缺陷事故的原因
及处理措施。
第9章以建筑结构为例，简略地介绍了有关工程结构缺陷的处理方法。

本书是作为高等院校土木工程专业本科生的专业课教科书编写的，也可用于土木工程专业高职高专生
和土建类其他相关专业的本、专科生的专业课教材。
本书理论阐述与工程缺陷事故分析紧密结合。
书中系统列出了各类工程结构的质量控制要点，并对大量实际工程事故案例进行了详细分析，指出应
吸取的教训。
因此，本书也可作为从事土木工程设计、施工、监理、质量检查和管理方面工程技术人员的专业参考
书和继续教育的培训教材。
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章节摘录

　　1 绪论　　确保和提高土木工程质量是土木工程界永恒的主题。
　　确保和提高土木工程质量，必须从两方面着手：一是加强土木工程的质量管理和健全土木工程的
法治建设；二是提高土木工程界专业技术人员和管理人员的工程质量意识和专业技术水平。
人们工程质量意识的建立，又与其专业技术水平的提高密切相关。
　　《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国公路法》已颁布实行，国务院还颁布了《建设工
程质量管理条例》，在这些立法文件和制度中，明确了国家在工程建设项目上实行质量体系认证制度
和工程建设监理制度，规定了工程建设单位，建设工程勘察、设计、咨询单位，建设工程施工单位，
工程监理单位，建筑材料、构配件、设备生产和供应单位的质量责任和义务。
为确保和提高建设工程质量创造了良好的管理和法治环境。
　　但是，毕竟管理和法治环境是&ldquo;软件&rdquo;，使人们在提高专业技术水平的基础上树立土
木工程意识才是&ldquo;硬件&rdquo;，也就是说提高人的素质是根本。
只有硬软两手一起抓，才能使土木工程质量从根本上得到保证，并不断提高。
　　本书以建筑工程中的混凝土结构工程、砌体结构工程、钢结构工程、地基基础工程、防水工程，
以及道路工程、桥梁结构工程中的案例讨论土木工程中可能产生的质量缺陷和事故，分析其产生的原
因、影响因素和质量控制要点。
　　希望读者能从这些反面案例中吸取教训，从而提高专业技术水平，因为只有正面的专业知识是不
全面的；既有正面知识又有反面经验，才算有了完备的知识，才能在较大程度上提高专业技术水平。
更希望能用这些生动的现实使人们树立全面的工程质量意识，因为只有知识还不能见诸行动，既有知
识又具备能动的意识，才能从现实中引出概念、思想和自觉行为，从而能调节和控制自己在确保和提
高工程质量方面的行动。
　　&hellip;&hellip;
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