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内容概要

　　纵观当今汽车工业的发展趋势，可以预言，今后几十年是我国汽车工业大发展的关键时期。
众所周知，铸造是一种易于成型的金属加工方法。
采用铸造方法可以制成汽车上任何不同尺寸和复杂形状的零件，有些是其他加工方法无法做到的。
可以说几乎所有的铸造材质在汽车工业中都达到物尽其用，几乎所有的铸造工艺方法在汽车工业中都
可以尽其所能。
汽车工业的发展方向到物尽其用，几乎所有的铸造工艺方法在汽车工业都可以尽其所能。
汽车工业的发展方面势必影响到铸造业的前景，汽车工业是推动铸造工业发展的主要动力。
　　目前国内很少有专门介绍汽车典型零部件铸造技术的专业书籍。
《汽车典型零部件的铸造工艺》试图在一般性介绍铸造材料及工艺的基础上，针对汽车发动机及底盘
上一些具有代表性的典型零部件的铸造技术，尽可能详尽地进行阐述。
书中列举了大量的生产实例，力求简明、准确、实用，可以指导生产。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<汽车典型零部件的铸造工艺>>

作者简介

　　王怀林，男，1940年出生，哈尔滨市人。
1965年清华大学冶金系毕业，先后在中国第一汽车集团公司工艺研究所、铸造厂、越野车厂、铸造研
究所工作。
教授级高级工程师，全国等温淬火球铁技术委员会副主任委员。
　　　　王怀林一直从事铸造专业的科研与生产技术工作。
几十年来，先后有四项获机械部科技进步二等奖，其他奖多项。
在国家一级杂志和国外期刊发表文章四篇，尚有三十余篇论文在国内其他杂志上发表。
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