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内容概要

　　《21世纪高等院校土木与建筑专业规划教材：土木工程材料实验》由指导与讲义、应试训练、应
试训练答案和配套练习册组成。
指导与讲义的内容包括建筑材料的基本性质、水泥、混凝土用集料、混凝土、钢筋、建筑砂浆、烧结
普通砖、沥青等主要实验。
应试训练部分主要由土木工程材料基本性质、建筑钢材、气硬性胶凝材料、水泥、混凝士、砂浆、沥
青、木材等材料的应试练习题组成。
应试训练答案部分主要是应试训练的参考答案。
配套练习册部分主要由土木工程材料实验记录、数据填写及处理分析的表格等组成。
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书籍目录

第一篇 指导与讲义
实验1建筑材料基本性质实验
1.1 密度实验
1.2 表观密度实验
1.3 吸水率实验
实验2水泥性能实验
2.1 细度实验（筛析法）
2.2 标准稠度用水量、凝结时间、安定性的测定
实验3水泥胶砂强度实验
3.1 试体制备与养护
3.2 强度检测
实验4混凝土用集料实验
4.1 砂的筛分析实验
4.2 砂的表观密度测定实验
4.3 砂的堆积密度测定实验
4.4 石子的筛分实验
4.5 石子的表观密度测定实验
实验5普通混凝土实验
5.1 普通混凝土拌和方法
5.2 拌合物和易性实验--混凝土的坍落度实验
5.3 拌合物表观密度实验
5.4 混凝土立方体抗压强度实验
实验6烧结普通砖实验
6.1 试件制备与养护
6.2 强度检测
实验7建筑砂浆实验
7.1 砂浆的稠度实验
7.2 砂浆分层度实验
7.3 砂浆抗压强度实验
实验8钢筋实验
8.1 钢筋的拉伸性能实验
8.2 钢筋的弯曲（冷弯）性能实验
实验9沥青实验
9.1 沥青的针人度实验
9.2 沥青的延度实验
9.3 沥青的软化点实验
第二篇 应试训练
专项训练（一）土木工程材料概述及基本性质
专项训练（二）建筑钢材
专项训练（三）气硬性胶凝材料
专项训练（四）水泥
专项训练（五）混凝土
专项训练（六）砂浆
专项训练（七）墙体材料
专项训练（八）高分子建筑材料
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专项训练（九）沥青材料
专项训练（十）木材
专项训练（十一）建筑功能材料
综合训练（一）
综合训练（二）
综合训练（三）
第三篇应试训练答案
专项训练（一）答案
专项训练（二）答案
专项训练（三）答案
专项训练（四）答案
专项训练（五）答案
专项训练（六）答案
专项训练（七）答案
专项训练（八）答案
专项训练（九）答案
专项训练（十）答案
专项训练（十一）答案
综合训练（一）答案
综合训练（二）答案
综合训练（三）答案
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