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内容概要

　　《外墙外保温墙面裂缝成因及质量控制》根据笔者刘勇的硕士论文修改整理而成的，是笔者近几
年从事建筑物外保温工程施工监理工作的总结和相关思考的结晶。
本书从分析我国几种常用外墙外保温做法裂缝产生的原因入手，对完善外保温层构造设计、保温材料
的合理选择和质量控制、施工质量管理和保温工程质量验收等几个方面进行探讨，提出了外墙外保温
系统裂缝的防治和质量控制措施，力求对克服外墙外保温裂缝这一新的质量通病尽微薄之力。
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