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内容概要

本书系统地介绍了PS版的版材制作、晒版、印刷以及版基再生的工艺，对这些工艺中涉及到的基础理
论也有所阐述和探讨；本书还介绍了PS版的版基砂目结构、感光层感光特性对印刷性能的影响，分析
了应用PS版印刷中常见的故障产生的原因，提出了相应的排除方法。
    本书适合于从事平版印刷和版材研制的科技工作者和操作人员阅读，也可作为印刷院校师生的教学
参考书。
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书籍目录

第一章　概述  第一节　平版印刷与PS版的发展　　一、平版印刷的发展　　二、PS版的发展　第二
节　PS版的特点和分类　　一、PS版的特点　　二、PS版的分类和品种第二章　PS版的版基及其表面
处理　第一节　版基材料与版基处理　　一、版基材料　　二、版基处理　第二节　版基的处理方法
　　一、化学处理　　二、机械磨砂　　三、液体珩磨　第三节　电解砂目　　一、电解砂目的原理
和方法　　二、电解对砂目的影响　第四节　砂目状态　　一、砂目状态参数　　二、对砂目状态的
要求　第五节　铝板的阳极氧化和封孔工艺　　一、氧化膜的结构、性能和形成方法　　二、影响氧
化膜性能和生长速度的因素　　三、阳极氧化常见故障及排除　　四、氧化膜的封孔工艺　　五、氧
化膜厚度的测定第三章　PS版感学层及其感光特性　第一节　感光层的组成　　一、感光性物质　　
二、感光液的其它成分　第二节　感光液的配制和涂布　　一、感光液的配制　　二、感光液的涂布
　　三、感光层厚度的测定　第三节　感光层的感光特性　　一、感光层的特性曲线　　二、感光层
的感光度　　三、感光层的分光感度　　四、感光层的清晰度第四章　阳图型PS版的制版工艺　第一
节　曝光　　一、原版网点质量　　二、曝光原理　　三、晒版光源　　四、曝光量的确定　　五、
晒版机和操作安全灯　第二节　显影⋯⋯第五章　PS版的印刷工艺第六章  PS版的再生工艺
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