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内容概要

本书详细考察了天然橡胶和合成橡胶的各种改性方法，既有合成阶段改性，也有制品加工阶段改性。
    应该指出，本书的重要特点是，以聚合物复合物的立体改性与表面现象的内在联系为基础，考察橡
胶改性过程。
二元酚和胺的衍生物以及硅烷浆料都是使聚合物粘结到纺织品、金属帘子线或玻璃纤维上的粘结活性
添加剂和助剂。
因此，研究它们的作用机理主要是针对确定聚合物及纤维的反应能力方面，弄清楚界面上生成相际间
键的可能性，以及由弹性体到纤维的相际间传质。
本书第三、四章及第七章就是为此而写的。
    第二章专门考察了橡胶制品在各种因素作用下的表面改性，其中包括低温等离子体改性。
提出了改性与宏观非均相的聚合物复合物的表面相互作用有关，也就是与在无穷大的相际问表面上的
表面相互作用有关的观点。
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