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内容概要

该书共分十章，分别介绍了新型混凝土外加剂、高性能混凝土、高掺量粉煤灰混凝土、硅粉混凝土、
碱-矿渣水泥及混凝土、水下不分散混凝土、聚合物水泥砂浆及混凝土、防渗加固灌浆新材料、弹塑性
嵌缝密封材料以及新型修补材料等内容，详细地叙述了作者对新材料设计与施工的技术路线与构想、
材料性能与改性机理、施工工艺及技术要求，并列举了大量的工程实例。
该书可供从事混凝土工程的科研、设计、维修、施工人员及大专院校有关专业的师生参考。
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