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内容概要

本书简要介绍了钢结构工程事故的相关知识，重点论述了钢结构的缺陷和钢结构的材料事故、变形事
故、脆性断裂事故、疲劳破坏事故、失稳事故、腐蚀事故及火灾事故，并在钢结构事故类型和原因综
合分析的基础上，详细阐述了钢结构的鉴定及加固技术。
本书注重理论的系统性和工程的实用性，图文并茂，大量的国内外典型事故实例分析丰富了本书的内
容。
     本书可供从事钢结构教学、科研、设计、制作、施工及管理人员使用，也可作为大专院校师生的教
材或参考书。
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