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内容概要

本书主要介绍了公路工程道路施工员的岗位职责及专业技术知识。
全书共分九章，主要内容包括绪论、道路工程施工材料、道路路基施工技术、道路路面基层施工技术
、道路路面施工技术、道路交通安全设施施工技术、道路机电设施施工技术、道路工程施工安全技术
、道路工程施工现场管理等。
    本书以最新国家标准规范为编写依据，全书内容新颖、实用性强，可供公路工程道路施工员工作时
参考使用，也可供公路工程道路工程其他施工管理人员参考使用。
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章节摘录

　　第二章 道路工程施工材料　　第一节　混凝土及砂浆　　一、混凝土　　（一）混凝土的组成　
　混凝土是公路工程建设的主要材料之一。
广义的混凝土是指由胶凝材料、细集料（砂）、粗集料（石）和水按适当比例配制的混合物，经硬化
而成的人造石材。
但目前公路工程中使用最为广泛的还是普通混凝土。
普通混凝土是由水泥、水、砂、石以及根据需要掺人各类外加剂与矿物混合材料组成的。
　　在普通混凝土中，砂、石起骨架作用，称为集料，它们在混凝土中起填充作用和抵抗混凝土在凝
结硬化过程中的收缩作用。
水泥与水形成水泥浆，包裹在集料表面并填充集料间的空隙。
在硬化前，水泥浆起润滑作用，赋予拌合物一定的和易性，便于施工；水泥浆硬化后，则将集料胶结
成一个坚实的整体，并具有一定的强度。
　　（二）混凝土拌合物的性能　　混凝土的各组成材料按一定比例搅拌而制得的未凝固的混合材料
称为混凝土拌合物。
对混凝土拌合物的要求，主要是使运输、浇筑、捣实和表面处理等施工过程易于进行，减少离析，从
而保证良好的浇筑质量，进而为保证混凝土的强度和耐久性创造必要的条件。
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