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内容概要

这本书的目标是概括性地论述这一工业部门目前的科学研究状态，以及尽可能清楚地论述在这一领域
内的工艺技术。
该书中涉及原材料（坯体原材料中来自采矿场的黏土质原材料以及外加剂），加工处理过程的基本原
理（混合料的制备、坯体成型、干燥、焙烧等），机械和设备，并且也审查了这一工业部门对环境的
影响以及对产品质量进行的工业性研究。

本?对产品的物理（机械）性能、热工性能、含水状态下的性能以及耐久性也进行了论述研究，为使用
者展示了本行业新的科学技术发展的前景，也对最新的产品发展进行了评论。
最后，简要性地描述了新的欧盟标准以及产品的CE标记。
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