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内容概要

　　《塑料薄膜实用生产技术手册》主要介绍聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚酰胺
、聚偏氟乙烯等塑料薄膜的成型用原料、制品性能和用途及挤出、压延和拉伸成型方法，同时，也向
读者介绍了各种薄膜生产成型时应注意的事项。
书中语言简明，通俗易懂，资料数据多来自生产记录；塑料薄膜生产所涉及到的问题均有介绍。
　　资料数据较有实用性，可供塑料制品行业工程技术人员和生产操作人员学习参考。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<塑料薄膜实用生产技术手册>>

书籍目录

第一章　概述一、塑料薄膜的用途二、塑料薄膜成型材料三、塑料薄膜的分类四、塑料薄膜成型方法
第二章　塑料薄膜成型常用原料第一节　聚乙烯(PE)一、聚乙烯的种类二、低密度聚乙烯(LDPE)三、
高密度聚乙烯(HDPE)四、线型低密度聚乙烯(LLDPE)五、薄膜成型用聚乙烯树脂生产厂及产品性能第
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出成型五、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜的挤出成型第五节　挤出吹塑成型薄膜生产操作注意事
项第六节　挤出吹塑成型薄膜质量问题分析第七节　挤出机的生产操作一、进厂挤出机的验收试车二
、挤出机验收试车注意事项三、挤出机吹塑薄膜生产操作第八节　挤出机的维护保养第四章　塑料薄
膜的压延成型第一节　概述一、压延成型薄膜特点二、压延聚氯乙烯薄膜性能特征三、聚氯乙烯压延
薄膜用途第二节　聚氯乙烯压延成型薄膜用设备一、压延成型聚氯乙烯薄膜生产工艺顺序二、压延法
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轴承及其润滑系统的保养二、传动系统的保养三、液压系统的维护保养第五章　聚偏氟乙烯压电薄膜
的成型与应用第一节　概述第二节　聚偏氟乙烯树脂一、聚偏氟乙烯树脂的主要特性二、聚偏氟乙烯
树脂的用途第三节　聚偏氟乙烯制品的性能一、一般物理力学性能二、热性能三、电性能四、对气候
和紫外光照射影响的稳定性五、光学性质六、耐核辐射性七、耐化学性第四节　聚偏氟乙烯的成型加
工一、聚偏氟乙烯树脂成型制品方法二、聚偏氟乙烯树脂成型加工应注意事项第五节　聚偏氟乙烯薄
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