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内容概要

　
《腐蚀和腐蚀控制原理》为《防腐蚀工程师必读丛书》之一，由中国腐蚀与防护学会组织专家编写。
本书主要介绍金属腐蚀的电化学理论，内容包括两部分。
第一部分(第1章至第6章)紧紧抓住腐蚀金属电极的特点，在有关可逆过程电化学理论的基础上，阐明
腐蚀电极过程的热力学和动力学理论，重点结合讨论了氢和氧两类去极化腐蚀、金属的钝化和常见的
局部腐蚀。
第二部分(第7章至第15章)介绍了金属在各种典型环境下的腐蚀、影响腐蚀的各种因素、合理的防腐设
计及腐蚀控制的途径，还增加了对国民经济重要领域的工业系统(石油、化工、电力等)中的腐蚀及其
控制问题的具体剖析，以加深对腐蚀理论的理解，体验理论对解决实际问题的重要意义。

　本书是腐蚀科学的基本读物，可作为防腐蚀工程师技术资格认证培训教材，也可供腐蚀工程科技工
作者及高等学校材料等专业的教师和学生阅读参考。
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