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内容概要

　　铜是古老的金属。
中华民族有五千年以上的文明史，铜的发展现使用技术是中国古代文明的重要组成部分。
出土最早的铸造铜刀，是中国4800年以前生产的。
龙山文化时期已能人工冶炼红铜和铜合金，并掌握了铸造、锻造和退火工艺，这个时期的锻造是不是
最早的压力加工技术开始，不敢定论。
　　本《手册》内容丰富，资料与数据实用，在一定程度上反映了当代科技成就和铜合金及其加工技
术理论研究和加工工艺水平。
对教学、科研、生产和用材单位以及经营管理部门广大科技工作者、教师和学生、企业技术人员和技
术工人、人部和经营管理人员都有相当大的参考价值。
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