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内容概要

本书针对氟化物体系（冰晶石体系）和氯化物体系下低温铝电解进行了阐述。
对氟化物体系，主要阐述了在冰晶石体系下电解质的初晶温度、密度和电导率等研究成果。
本书阐述了在冰晶石体系下电解质的初晶温度、密度和电导率的测定方法。
通过34401A型数字万用表与计算机串口相结合，利用步冷曲线方法确定电解质的初晶温度。
通过东北大学炼铁研究所研制的RTW-09型熔体物性综合测定仪，根据阿基米德定律测定了电解质的
密度。
通过选择热解氮化硼作为电导池，同时使用PGSTAT30恒电位仪和B(x)STER20A电流扩展仪在高频范围
内用小振幅的正弦波信号进行阻抗测量，利用CVCC法测定了电解质的电导率。
此外，阐述了A1F2，CaF2，LiF的加入和低质量分数NaCl的加入对电解质的初晶温度、密度和电导率
的影响，并得到相应的回归方程。
针对氯化物体系，使用循环伏安法、计时电位法和计时电流法分析了接近室温的铝的电化学沉积机理
和成核过程，以便更好地理解在氯化物体系下电极上所发生的电化学反应。
分析了电流密度对表面形貌和对沉积物与基体结合力的影响，同时，从实用性出发，分析了高电流密
度下铝基体上电沉积过程，以便确定氯化物体系作为铝电解的电解质的可行性。
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