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内容概要

　　本书共分10章，包括金刚石的基本性能、纳米材料的测试技术概述、纳米金刚石的性质、爆炸与
爆轰技术的基础、冲击压缩法合成超硬材料、爆轰产物法金刚石合成技术、纳米金刚石的团聚与分散
、纳米金刚石的应用、纳米金刚石薄膜和纤锌矿氮化硼的冲击合成。
全书比较全面、系统地介绍了当今纳米金刚石制备技术、物性研究与应用开发的技术成果与理论探讨
，反映了当今纳米金刚石研究、生产与应用技术的发展水平。
　　本书可供从事纳米金刚石开发与应用的科研技术人员和管理人员阅读，也可供高等院校相关专业
师生参考。
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作者简介

王光祖，教授，男，汉族，籍贯江西波阳，1933年生。
1956年毕业于武汉大学化学系，分配到第一机械工业部工具科学研究院工作。
1957-1959年在苏联车里雅宾斯克和查波罗什学习电刚玉和碳化硅冶炼及其制粒技术。
1960年至今在郑州磨料磨具磨削研究所工作，享受国务院特殊津贴。
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章节摘录

第一章 金刚石的基本性能第一节 概述碳元素广泛存在于茫茫苍穹的宇宙问，其奇异独特的物性和多
种多样的形态随人类文明的进步而逐渐被发现、认识和利用。
20世纪是人类科学技术发展最迅猛的100年，碳科学也不例外。
金刚石是一种极其稀有的矿物，大约在3000年前首先在印度被发现，关于金刚石的结构、组成和性质
，在很长的时间内都是一个谜。
直到18世纪后，人们才确定金刚石是由碳元素构成的。
此后，开始了人造金刚石的探索工作，提出了关于天然金刚石形成的各种假设，在实验室进行了合成
金刚石的尝试。
虽然许多尝试都失败了，可是这些研究工作却为20世纪50年初顺利解决人造金刚石晶体生长的技术问
题指明了方向。
由石墨转变为金刚石的过程只有在超高压高温同时存在的条件下才能实现。
人工合成金刚石需要满足超高压高温这样一个特定的技术条件，那么产生超高压高温装置的设计与制
造就成为解决这一问题的关键。
美国杰出的物理学家P.W.Bridgman创建的大质量支撑的超高压高温装置为超高压高温技术奠定了技术
基础。
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